B.vulec

...kleje i lakiery

BEJCA TEC COLOR

Jednosktadnikowa bejca do kolorowania podtég

e do impregnowania wszystkich gatunkéw drewna

e bezrozpuszczalnikowy i bezzapachowy
e szeroka gama koloréw

e gteboka ochrona drewna poprzez stabilizacje

wymiarow3 i blokowanie wnikania wody
e nadaje drewnu odcie matowy
e utwardza powierzchnie drewna
e do posadzek drewnianych na ogrzewaniu
podtogowym

e wewnatrz i na zewnatrz pod lakier chemiczny PA

501
e szybki czas schniecia 30 minut

Wszystkie drewniane i pracujgce podtoza, parkiety z
miekkiego, twardego i egzotycznego drewna. Podtoze
powinno by¢ suche, czyste, wolne od wosku, ttuszczu,
oleju i kurzu. Drewno powinno by¢ odpowiednio
doktadnie przeszlifowane i odkurzone.

BEJCA COLOR doktadnie wnika w drewno powodujac
utwardzenia nawierzchni i uelastycznienie jego
struktury. Uszlachetnia oraz chroni podtoza drewniane,
z korka oraz kamienia. Jest hydrofobowa i przez to
blokuje wnikanie wody w drewno. BEJCA COLOR
chroni drewno przed dziataniem promieni UV. Mozna
go zastosowaé wewnatrz i na zewnatrz (gdzie woda ma
odptyw).  COLOR  TEC  zwieksza
antystatyczno$¢  posadzki drewnianej i dziata

swobodny

antyalergicznie. Produkt grzybobdjczy. Po zastosowaniu
na drewnach miekkich i nasyconych naturalnymi
zywicami bedzie ograniczaé wysieki tych zywic. Zgodny
z normg DIN EN 71-3 bezpieczenstwo zabawek dla
dzieci . BEJCA COLOR nalezy szczegdlnie stosowac do
impregnacji drewna w przedszkolach, szkotach,
szpitalach, biurach, obiektach komercyjnych (stotowki,
sklepy, sale fitness). Do impregnacji drewna w
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pomieszczeniach o  podwyzszonej  wilgotnosci
powietrza, np. kuchnie, tazienki. Posadzki drewniane
zaimpregnowane BEJCA COLOR mozna tatwo odswiezac

i naprawiac.

BEJCA COLOR wyktadamy za pomocg watka
moherowego o krotkim wiosie (4 mm), metalowej
pacy ze stali nierdzewnej, gabki, pedzla, szmatki .
Przed uzyciem dobrze  wymieszac. Przed
zastosowaniem BEJCA COLOR wazne jest dla
uzyskania optymalnej jakosci powierzchni
rownomierne i doktadne maszynowe szlifowanie
podtoza. Zalecany papier P100, P120 Iub P150.
Minimalna temperatura podfoza i pomieszczenia
+10°C. Nalezy unikac bezposredniego
nastonecznienia i przeciggdw. W trakcie impregnacji
drewna nie wykonywaé zadnych mokrych i pylacych
prac budowlanych. Przy miekkim drewnie jak sosna,
Swierk, cedr lub jodfa niewielka ilos¢ zywicy moze
wyptyngé na zewnatrz, co jednoczesnie opdini czas
schniecia podtoza, wzgl. doprowadzi do optycznych
uszkodzen. Po ok. 10 — 15 minutach od natozenia
mozemy BEJCA COLOR jeszcze raz wetrzed

maszynowo za pomocg pada bezowego lub pada



filcowego, gabki, szmaty . Unikamy pozostawiania
nadmiaru BEJCY. Nie wtarte resztki BEJCY moga
spowodowaé powstanie ciemniejszych plam oraz
moga byc¢ klejace.
Po 30 minutach mozna wejs¢ na pokolorowang
podtoge. Po wyschnieciu , ale nie wczesniej niz po 1
godzinie mozna naktadac¢ na barwiong podtoge lakier
wodny dwuskfadnikowy AQUA PLATINIUM lub
jednosktadnikowy AQUA DIAMENT, lakier chemiczny
PA 501. Przed natozeniem lakieru podtoge padujemy
padem bezowym. Po czasie petnego utwardzenia ok.
8 dniach mozna rozpoczac petne obcigzenie podtogi.
Do tego czasu podtogi drewnianego nie mozna my¢
na mokro, zakrywac¢ folig, dywanem, wykfadzinami
itp. . Do konserwacji nalezy stosowaé¢ POLISH PLUS.
Do czyszczenia uzywamy Srodkéw w zaleznosci od
zastosowanej powtoki lakierniczej na BEJCE. W

przypadku lakieru jest to CLEAN

Watek moherowy, paca stalowa , gabka, pedzel,
szmatka

rRozpuszczalnik alkoholowy

To sg wartosci przyblizone, zalezne od temp.
pomieszczenia, temp. podtoza, wilgotnosci
podtoza i od wilgotnosci wzglednej powietrza.
Niska temp. , podwyzszona wilgotnos¢ wzgledna
powietrza, nad-miar oleju, zte wietrzenie
wydtuzajg czas schniecia.

Sktad:

Kolor:
Konsystencja:

Usuwanie:

Temperatura
stosowania:

Maksymalne zuzycie dla
jednej warstwy

Czas schniecia:
Czas petnego
utwardzenia:

Stosowanie
Sktadowanie

Magazynowanie

Barwnik w roztworze
akrylowo-olejowym

Wg. palety barw
ptynna

Nie wylewac do
kanalizacji, ptynne
resztki zabezpieczyc i
utylizowac jako odpad
niebezpieczny.

od +10°C do +27°C

ok. 60-80 ml/m2

ok. 12 godzin na
warstwe
po 8 dniach

Nie rozciericzaé
temp. powyzej +5°C

12 miesiecy w suchych i
chtodnych
pomieszczeniach, w
szczelnym opakowaniu.

Podczas pracy uzywac gumowych rekawic. Po
zakonczeniu prac przewietrzy¢ pomieszczenie.
Resztek produktu w opakowaniu nie wyrzucac
tylko odpowiednio i bezpiecznie utylizowac.
P102 — Chroni¢ przed dzieémi.P273 — Unikaé
uwolnienia do Srodowiska. P280 — Stosowac
rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone
oczu /ochrone twarzy. P301 + P312 - W
PRZYPADKU POtKNIECIA: W przypadku ztego
samopoczucia skontaktowacé sie z OSRODKIEM

ZATRUC lub z lekarzem.
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Powyisze dane, przygotowanie i zastosowanie
produktu oparto na naszej wiedzy i
doswiadczeniu. Nizsze temperatury wydtuzaja
czasy zastosowan, a wyzsze skracajg. Z powodu
roznych niezaleznych od nas czynnikéw np.
nietypowe podfoza, warunki zewnetrzne, jakos¢
pracy, zalecamy przeprowadzenie wifasnych
préb, aby stwierdzi¢, czy nasz produkt nadaje
sie do danego postepowania. Firma Bautec
Polska nie ponosi odpowiedzialnosci z tego
powodu. Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z
instrukcjg techniczng i kartg charakterystyki
produktu. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami BHP.
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